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Appendix Table A2. EMP results for detrital rutile from the Åre Formation (6507/8-4, 2258.95 m)
	No.
	Ti (ppm)
	Cr (ppm)
	Fe (ppm)
	Nb (ppm)
	Zr (ppm)
	Si (ppm)

	62
	593476
	416
	2574
	5329
	1162
	56

	63
	599432
	974
	543
	1353
	2091
	BD

	64
	598345
	1208
	1150
	2460
	2148
	BD

	65
	598707
	803
	1209
	1877
	1892
	BD

	66
	596987
	1164
	255
	990
	1688
	97

	67
	597891
	2068
	161
	1681
	891
	BD

	68
	597991
	772
	948
	1022
	1976
	BD

	69
	598005
	653
	1433
	1792
	1106
	BD

	70
	597378
	488
	1733
	3087
	1469
	BD

	71
	597510
	608
	1740
	1634
	159
	BD

	72
	594944
	BD
	1884
	1084
	1370
	BD

	73
	599477
	745
	1505
	2317
	1411
	BD

	74
	598606
	372
	2487
	1610
	973
	190

	75
	598679
	486
	1175
	1618
	1477
	BD

	76
	601362
	644
	1005
	1912
	1428
	BD

	77
	600473
	807
	610
	1026
	982
	BD

	78
	600098
	1419
	1185
	3021
	2511
	BD

	79
	599916
	923
	1325
	2086
	2160
	BD

	80
	601022
	487
	500
	789
	1359
	BD

	81
	598208
	647
	1895
	3608
	2342
	61

	82
	601353
	671
	874
	1140
	2342
	BD

	83
	597131
	865
	1187
	1980
	1957
	BD

	84
	595785
	1031
	2436
	2471
	433
	52

	85
	600734
	547
	3533
	963
	1164
	BD

	86
	602163
	647
	986
	1737
	1331
	BD

	87
	595199
	926
	1250
	4539
	2041
	BD

	88
	600039
	918
	731
	1679
	1513
	BD

	89
	595343
	440
	4013
	4415
	377
	BD

	90
	600583
	976
	715
	1525
	1912
	BD

	91
	601984
	632
	860
	1106
	865
	BD

	92
	601192
	658
	888
	1997
	1492
	BD

	93
	603732
	658
	2244
	755
	389
	BD

	94
	596937
	703
	2089
	2549
	1147
	BD

	95
	597988
	736
	5512
	1063
	255
	72

	96
	602280
	1120
	155
	1258
	2077
	BD

	97
	599498
	974
	204
	1327
	1954
	BD

	98
	586020
	261
	7270
	11932
	920
	BD

	99
	600832
	560
	1202
	754
	1486
	53

	100
	600559
	452
	1190
	671
	1558
	BD

	101
	602467
	508
	1901
	1578
	1517
	BD

	102
	599115
	631
	1220
	1225
	1833
	63

	103
	596451
	540
	721
	3301
	1984
	BD

	104
	600683
	1467
	450
	744
	1925
	84

	105
	600509
	1162
	1152
	1630
	1989
	52

	106
	602835
	647
	779
	1451
	1488
	BD

	107
	602236
	622
	1466
	1691
	1807
	BD

	108
	600642
	490
	1868
	1836
	1765
	BD


Appendix Table A2 continued

	No.
	Ti (ppm)
	Cr (ppm)
	Fe (ppm)
	Nb (ppm)
	Zr (ppm)
	Si (ppm)

	109
	594365
	2064
	2353
	7093
	1357
	BD

	110
	598192
	764
	3297
	1990
	422
	67

	111
	596944
	489
	2022
	1908
	1555
	BD

	112
	602485
	438
	1075
	1586
	2049
	BD

	113
	598252
	487
	1262
	1150
	3370
	50

	114
	603162
	BD
	1543
	1209
	1112
	BD

	115
	600811
	989
	1082
	1252
	1524
	BD

	116
	600934
	BD
	3741
	627
	432
	60

	117
	599932
	726
	1544
	2278
	2240
	BD

	118
	600317
	701
	1517
	1866
	1943
	BD

	119
	598217
	636
	1433
	2143
	1098
	BD

	120
	601266
	822
	BD
	1433
	1100
	65

	121
	599084
	717
	1505
	1751
	2598
	BD

	122
	604146
	758
	1506
	1850
	1480
	65

	123
	600285
	577
	798
	540
	1771
	BD

	124
	603726
	1637
	514
	1300
	1538
	BD

	125
	600993
	548
	1567
	2150
	2516
	BD

	126
	599539
	823
	3534
	2383
	319
	BD

	127
	598039
	885
	2392
	2140
	1353
	BD

	128
	601584
	911
	1066
	1170
	1820
	BD


BD – below detection limit

