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Appendix 2

Traverse data are arranged bottom to top, from left to right in all cases
Seam 1
	SiO2
	0.010
	0.000
	0.023
	0.018
	0.000
	0.025
	0.010
	0.010
	0.010
	0.000

	TiO2
	0.291
	0.311
	0.314
	0.273
	0.325
	0.321
	0.298
	0.318
	0.336
	0.298

	Al2O3
	15.430
	15.920
	16.200
	17.170
	16.800
	15.560
	17.220
	15.780
	14.660
	14.580

	Cr2O3
	42.420
	42.160
	41.950
	40.980
	41.220
	42.810
	41.170
	42.190
	43.100
	42.850

	V2O3
	0.216
	0.216
	0.204
	0.175
	0.161
	0.204
	0.189
	0.201
	0.258
	0.237

	FeO
	24.050
	24.145
	23.744
	23.782
	23.865
	24.287
	23.805
	24.175
	24.385
	23.960

	Fe2O3
	10.269
	10.152
	9.698
	9.933
	9.541
	9.383
	9.574
	9.551
	10.319
	10.179

	MnO
	0.358
	0.373
	0.345
	0.383
	0.358
	0.345
	0.390
	0.341
	0.376
	0.421

	MgO
	6.500
	6.540
	6.720
	6.830
	6.630
	6.360
	6.790
	6.370
	6.220
	6.260

	ZnO
	0.068
	0.096
	0.073
	0.060
	0.061
	0.055
	0.114
	0.057
	0.080
	0.104

	NiO
	0.112
	0.091
	0.155
	0.130
	0.144
	0.111
	0.121
	0.103
	0.141
	0.099

	TOTAL
	99.723
	100.004
	99.426
	99.734
	99.104
	99.460
	99.681
	99.095
	99.885
	98.988


Seam 2
	SiO2
	0.041
	0.018
	0.010
	0.012
	0.018
	0.060
	0.029
	0.010
	0.010
	0.036

	TiO2
	0.350
	0.332
	0.360
	0.340
	0.234
	0.330
	0.298
	0.303
	0.305
	0.291

	Al2O3
	19.060
	22.770
	22.050
	21.330
	20.500
	17.120
	20.870
	21.030
	21.620
	21.640

	Cr2O3
	36.660
	34.530
	35.020
	35.200
	36.280
	38.330
	36.190
	36.210
	35.550
	35.560

	V2O3
	0.238
	0.208
	0.222
	0.178
	0.196
	0.188
	0.194
	0.213
	0.174
	0.192

	FeO
	27.267
	26.638
	26.917
	26.646
	26.573
	27.291
	26.682
	26.718
	26.965
	26.807

	Fe2O3
	10.327
	9.081
	9.572
	9.506
	9.487
	10.657
	9.121
	9.259
	9.707
	9.204

	MnO
	0.433
	0.411
	0.458
	0.445
	0.481
	0.455
	0.450
	0.481
	0.431
	0.490

	MgO
	4.650
	5.560
	5.350
	5.210
	5.100
	4.420
	5.180
	5.200
	5.270
	5.240

	ZnO
	0.149
	0.104
	0.117
	0.142
	0.163
	0.099
	0.139
	0.163
	0.174
	0.181

	NiO
	0.101
	0.110
	0.127
	0.133
	0.103
	0.071
	0.099
	0.126
	0.094
	0.078

	TOTAL
	99.276
	99.761
	100.203
	99.142
	99.134
	99.019
	99.252
	99.713
	100.300
	99.719


Seam 3
	SiO2
	0.013
	0.000
	0.000
	0.025
	0.010
	0.000
	0.000
	0.000
	0.010
	0.021

	TiO2
	0.277
	0.247
	0.281
	0.254
	0.245
	0.249
	0.267
	0.248
	0.271
	0.252

	Al2O3
	14.890
	14.810
	14.070
	13.940
	13.910
	13.790
	13.660
	13.400
	13.550
	12.740

	Cr2O3
	46.470
	46.970
	46.990
	47.390
	47.510
	47.800
	47.810
	48.290
	47.740
	48.680

	V2O3
	0.213
	0.229
	0.203
	0.217
	0.226
	0.217
	0.226
	0.204
	0.207
	0.203

	FeO
	22.531
	22.629
	22.599
	22.783
	22.573
	22.365
	22.576
	22.393
	22.415
	20.624

	Fe2O3
	7.801
	7.546
	7.869
	7.542
	7.543
	7.729
	7.673
	7.431
	8.051
	8.797

	MnO
	0.403
	0.374
	0.368
	0.367
	0.370
	0.388
	0.384
	0.390
	0.405
	0.379

	MgO
	7.560
	7.520
	7.360
	7.240
	7.360
	7.530
	7.390
	7.430
	7.480
	8.600

	ZnO
	0.083
	0.085
	0.091
	0.095
	0.065
	0.097
	0.060
	0.046
	0.078
	0.070

	NiO
	0.093
	0.081
	0.080
	0.077
	0.082
	0.061
	0.060
	0.068
	0.098
	0.120

	TOTAL
	100.333
	100.490
	99.910
	99.930
	99.893
	100.225
	100.105
	99.901
	100.306
	100.486


	SiO2
	0.000
	0.011
	0.020
	0.021
	0.000
	0.017
	0.016
	0.013
	0.015
	0.011

	TiO2
	0.271
	0.255
	0.240
	0.226
	0.242
	0.206
	0.239
	0.249
	0.220
	0.245

	Al2O3
	13.110
	13.670
	13.310
	12.370
	12.600
	12.620
	12.930
	12.930
	12.560
	11.870

	Cr2O3
	48.060
	48.380
	47.910
	49.430
	48.810
	48.740
	48.670
	48.880
	49.140
	49.040

	V2O3
	0.193
	0.203
	0.200
	0.214
	0.211
	0.190
	0.218
	0.222
	0.205
	0.215

	FeO
	21.805
	22.254
	21.860
	21.141
	22.331
	22.441
	22.537
	22.712
	22.681
	22.616

	Fe2O3
	8.674
	7.708
	8.535
	8.222
	8.211
	7.522
	7.850
	7.444
	7.822
	8.206

	MnO
	0.371
	0.464
	0.389
	0.397
	0.417
	0.377
	0.405
	0.417
	0.435
	0.380

	MgO
	7.900
	7.670
	7.860
	8.220
	7.440
	7.210
	7.370
	7.210
	7.210
	7.080

	ZnO
	0.086
	0.080
	0.067
	0.062
	0.075
	0.057
	0.060
	0.083
	0.067
	0.073

	NiO
	0.081
	0.071
	0.096
	0.072
	0.082
	0.075
	0.068
	0.073
	0.078
	0.100

	TOTAL
	100.549
	100.766
	100.485
	100.376
	100.420
	99.455
	100.362
	100.232
	100.434
	99.835


Seam 3 continued
	SiO2
	0.000
	0.010
	0.000
	0.000
	0.010
	0.010
	0.033
	0.000
	0.000
	0.010

	TiO2
	0.227
	0.229
	0.220
	0.225
	0.238
	0.249
	0.222
	0.232
	0.222
	0.209

	Al2O3
	12.130
	11.680
	11.460
	12.090
	11.710
	11.670
	12.040
	12.040
	12.530
	11.780

	Cr2O3
	49.590
	49.500
	49.830
	49.590
	49.480
	49.390
	49.170
	49.260
	49.100
	48.870

	V2O3
	0.228
	0.186
	0.200
	0.213
	0.208
	0.160
	0.201
	0.211
	0.200
	0.205

	FeO
	22.877
	23.145
	23.041
	23.015
	23.138
	23.103
	23.171
	22.929
	23.018
	22.874

	Fe2O3
	7.482
	8.629
	8.279
	7.640
	8.148
	8.187
	8.100
	8.191
	8.048
	8.719

	MnO
	0.446
	0.403
	0.363
	0.402
	0.409
	0.420
	0.413
	0.430
	0.398
	0.430

	MgO
	6.950
	6.910
	6.870
	6.920
	6.820
	6.790
	6.850
	6.970
	7.060
	6.930

	ZnO
	0.070
	0.080
	0.086
	0.046
	0.077
	0.082
	0.033
	0.080
	0.078
	0.066

	NiO
	0.077
	0.077
	0.095
	0.087
	0.067
	0.080
	0.095
	0.091
	0.064
	0.082

	TOTAL
	100.076
	100.849
	100.443
	100.230
	100.304
	100.140
	100.327
	100.434
	100.718
	100.176


	SiO2
	0.000
	0.011
	0.029
	0.017
	0.000
	0.000
	0.030
	0.024
	0.000
	0.000
	0.010

	TiO2
	0.178
	0.215
	0.184
	0.205
	0.233
	0.211
	0.200
	0.191
	0.203
	0.211
	0.207

	Al2O3
	12.660
	12.240
	11.110
	11.910
	11.300
	11.620
	10.300
	10.550
	10.450
	10.610
	9.420

	Cr2O3
	49.230
	48.960
	50.230
	49.160
	49.370
	49.990
	50.270
	50.560
	50.680
	50.480
	51.890

	V2O3
	0.207
	0.184
	0.191
	0.197
	0.178
	0.198
	0.147
	0.147
	0.154
	0.156
	0.144

	FeO
	22.595
	23.052
	23.283
	23.216
	22.811
	22.994
	23.155
	23.340
	23.483
	23.320
	23.314

	Fe2O3
	7.607
	8.366
	8.154
	8.461
	9.023
	8.075
	8.095
	8.257
	8.620
	8.390
	8.630

	MnO
	0.426
	0.410
	0.433
	0.373
	0.439
	0.409
	0.402
	0.399
	0.423
	0.409
	0.443

	MgO
	7.210
	6.940
	6.670
	6.820
	6.980
	6.930
	6.440
	6.540
	6.510
	6.550
	6.520

	ZnO
	0.087
	0.070
	0.060
	0.083
	0.075
	0.057
	0.076
	0.036
	0.040
	0.041
	0.062

	NiO
	0.064
	0.110
	0.055
	0.094
	0.082
	0.093
	0.046
	0.070
	0.070
	0.099
	0.061

	TOTAL
	100.263
	100.557
	100.397
	100.537
	100.490
	100.575
	99.163
	100.114
	100.634
	100.265
	100.702


Seam 3 continued
	SiO2
	0.000
	0.000
	0.014
	0.010

	TiO2
	0.195
	0.216
	0.199
	0.237

	Al2O3
	10.210
	11.020
	11.180
	11.130

	Cr2O3
	50.870
	49.820
	49.680
	49.820

	V2O3
	0.144
	0.159
	0.171
	0.167

	FeO
	23.035
	23.412
	23.273
	23.470

	Fe2O3
	8.807
	8.411
	8.331
	8.768

	MnO
	0.435
	0.423
	0.416
	0.390

	MgO
	6.710
	6.490
	6.590
	6.650

	ZnO
	0.078
	0.041
	0.059
	0.052

	NiO
	0.095
	0.097
	0.074
	0.084

	TOTAL
	100.579
	100.088
	99.988
	100.778


Crystal traverse data are arranged core to margin, from left to right in each case
Crystal Traverse 1
	SiO2
	0.086
	0.035
	0.029
	0.000
	0.000
	0.010
	0.000
	0.000
	0.023
	0.019
	0.016
	0.020
	0.013
	13.890

	TiO2
	0.349
	0.318
	0.340
	0.321
	0.329
	0.356
	0.318
	0.356
	0.357
	0.366
	0.401
	0.411
	0.675
	0.437

	Al2O3
	16.560
	17.460
	17.730
	17.640
	17.580
	17.550
	17.640
	17.730
	17.830
	18.030
	17.980
	17.320
	14.100
	7.800

	Cr2O3
	37.720
	38.090
	37.750
	37.900
	37.940
	37.730
	37.660
	37.630
	37.730
	37.270
	37.160
	36.980
	36.710
	28.090

	V2O3
	0.181
	0.179
	0.166
	0.172
	0.185
	0.203
	0.172
	0.188
	0.209
	0.204
	0.187
	0.192
	0.270
	0.187

	FeO
	27.207
	27.277
	27.403
	27.129
	27.376
	27.320
	27.236
	27.208
	27.381
	27.598
	27.084
	27.273
	27.885
	28.500

	Fe2O3
	10.983
	10.627
	11.232
	10.726
	10.607
	10.957
	11.473
	10.804
	11.034
	11.448
	10.752
	11.365
	14.430
	0.000

	MnO
	0.446
	0.534
	0.457
	0.462
	0.452
	0.483
	0.517
	0.516
	0.490
	0.452
	0.501
	0.430
	0.539
	0.648

	MgO
	4.210
	4.360
	4.480
	4.500
	4.350
	4.420
	4.480
	4.460
	4.490
	4.510
	4.520
	4.380
	3.660
	12.030

	ZnO
	0.081
	0.145
	0.195
	0.135
	0.116
	0.120
	0.173
	0.082
	0.200
	0.077
	0.126
	0.074
	0.084
	0.085

	NiO
	0.104
	0.093
	0.106
	0.077
	0.069
	0.081
	0.123
	0.097
	0.084
	0.090
	0.133
	0.078
	0.104
	0.078

	TOTAL
	97.927
	99.118
	99.887
	99.061
	99.003
	99.229
	99.792
	99.071
	99.828
	100.065
	98.861
	98.522
	98.470
	91.745


Crystal Traverse 2
	SiO2
	0.017
	0.010
	0.016
	0.034
	0.028
	0.011
	0.023
	0.000
	0.026
	0.000
	0.016
	0.000
	0.017
	0.010
	0.483

	TiO2
	0.322
	0.323
	0.326
	0.347
	0.324
	0.320
	0.326
	0.368
	0.297
	0.332
	0.367
	0.359
	0.307
	0.225
	0.360

	Al2O3
	20.730
	20.670
	20.520
	20.760
	20.480
	20.750
	20.740
	20.640
	20.880
	21.160
	21.240
	21.610
	22.160
	23.580
	11.340

	Cr2O3
	35.920
	35.740
	35.870
	35.740
	35.610
	35.470
	35.720
	35.840
	35.730
	35.500
	35.770
	35.410
	35.610
	34.770
	42.450

	V2O3
	0.197
	0.219
	0.198
	0.169
	0.197
	0.176
	0.195
	0.205
	0.186
	0.178
	0.185
	0.225
	0.217
	0.163
	0.197

	FeO
	26.838
	27.020
	26.838
	26.853
	26.870
	26.772
	26.965
	26.727
	26.640
	26.502
	26.759
	26.503
	26.542
	26.113
	27.805

	Fe2O3
	9.371
	10.013
	9.770
	9.765
	9.980
	9.832
	9.796
	9.727
	9.535
	9.443
	9.214
	9.310
	8.610
	8.075
	11.663

	MnO
	0.493
	0.441
	0.431
	0.440
	0.470
	0.466
	0.430
	0.458
	0.476
	0.426
	0.418
	0.480
	0.420
	0.400
	0.596

	MgO
	4.990
	5.000
	5.010
	5.130
	4.970
	5.000
	5.070
	5.120
	5.120
	5.240
	5.260
	5.430
	5.490
	5.790
	3.720

	ZnO
	0.120
	0.158
	0.147
	0.136
	0.150
	0.180
	0.084
	0.158
	0.165
	0.190
	0.112
	0.126
	0.181
	0.205
	0.134

	NiO
	0.147
	0.128
	0.158
	0.115
	0.131
	0.149
	0.106
	0.135
	0.151
	0.148
	0.124
	0.106
	0.086
	0.140
	0.036

	TOTAL
	99.144
	99.721
	99.285
	99.489
	99.209
	99.127
	99.453
	99.379
	99.206
	99.119
	99.464
	99.557
	99.639
	99.471
	98.784


Cr-Spinels at margin of Seam 1
	SiO2
	0.033
	0.000
	0.010

	TiO2
	0.373
	0.180
	0.335

	Al2O3
	13.590
	18.500
	17.550

	Cr2O3
	39.860
	39.850
	39.720

	V2O3
	0.199
	0.219
	0.228

	FeO
	25.190
	23.581
	23.863

	Fe2O3
	13.947
	10.012
	10.243

	MnO
	0.412
	0.332
	0.356

	MgO
	5.460
	7.160
	6.800

	ZnO
	0.083
	0.063
	0.019

	NiO
	0.103
	0.058
	0.103

	TOTAL
	99.251
	99.954
	99.227


Cr-spinels disseminated in serpentinite groundmass near Seam 3
	SiO2
	0.055
	0.053
	0.043
	0.057
	0.035

	TiO2
	2.180
	1.700
	2.080
	1.391
	0.745

	Al2O3
	3.770
	4.720
	3.390
	3.710
	4.250

	Cr2O3
	36.260
	37.570
	37.070
	40.500
	45.260

	V2O3
	0.822
	0.547
	0.744
	0.606
	0.368

	FeO
	28.809
	28.207
	28.338
	27.645
	26.620

	Fe2O3
	23.561
	22.285
	23.384
	20.231
	16.058

	MnO
	0.480
	0.466
	0.473
	0.446
	0.604

	MgO
	2.940
	3.130
	3.100
	3.070
	3.250

	ZnO
	0.040
	0.070
	0.034
	0.044
	0.063

	NiO
	0.223
	0.195
	0.213
	0.149
	0.109

	TOTAL
	99.140
	98.943
	98.868
	97.849
	97.362


Cr-spinel inclusion in olivine
	SiO2
	0.010
	0.043

	TiO2
	0.327
	0.479

	Al2O3
	19.190
	11.610

	Cr2O3
	39.420
	39.930

	V2O3
	0.242
	0.243

	FeO
	23.427
	25.601

	Fe2O3
	9.105
	15.324

	MnO
	0.338
	0.420

	MgO
	7.300
	4.910

	ZnO
	0.090
	0.089

	NiO
	0.096
	0.143

	TOTAL
	99.545
	98.791


Fresh olivine situated next to Seam 1
	SiO2
	39.840
	39.820
	39.690
	39.970
	40.070

	TiO2
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Al2O3
	0.000
	0.000
	0.000
	0.013
	0.000

	Cr2O3
	0.000
	0.037
	0.029
	0.000
	0.009

	V2O3
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	FeO
	9.882
	9.576
	9.332
	9.481
	9.650

	Fe2O3
	1.698
	1.361
	1.698
	1.654
	1.145

	MnO
	0.185
	0.150
	0.177
	0.212
	0.153

	MgO
	48.010
	48.110
	48.140
	48.390
	48.320

	ZnO
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	NiO
	0.318
	0.303
	0.301
	0.314
	0.331

	TOTAL
	99.933
	99.356
	99.368
	100.035
	99.678


