	Table S1. Chemical compositions of monazite-group minerals in the Blue Beryl Dyke (Piława Górna, Lower Silesia, Poland).

	wt.%
	P220/11
	P220/13
	P222/10
	P223/4
	P232/8
	P234/1
	P234/2
	P235/3
	P235/4
	P236/5
	P236/9
	P219/1
	P219/2
	P219/3
	P219/4
	P219/5
	P219/6
	P219/7
	P219/8

	P2O5
	29.11
	30.09
	29.10
	29.74
	29.10
	27.60
	26.68
	29.49
	28.54
	29.91
	29.58
	29.04
	29.61
	29.42
	29.15
	29.17
	29.25
	29.37
	28.86

	SiO2
	0.57
	0.16
	0.65
	0.16
	0.80
	1.49
	2.02
	0.50
	1.12
	0.47
	0.12
	0.23
	0.32
	0.26
	0.18
	0.10
	0.29
	0.33
	0.36

	ThO2
	2.58
	0.00
	10.26
	2.73
	8.91
	8.72
	10.74
	5.16
	14.91
	0.00
	0.00
	1.59
	1.76
	1.56
	1.11
	0.82
	1.48
	1.48
	1.93

	UO2
	0.00
	0.00
	1.45
	1.29
	1.76
	0.66
	0.85
	0.51
	0.98
	0.10
	0.15
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Y2O3
	0.24
	0.00
	1.40
	0.55
	2.98
	0.50
	0.53
	2.03
	0.48
	0.21
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	La2O3
	4.20
	4.87
	6.02
	6.88
	7.64
	3.69
	3.36
	7.93
	4.64
	7.65
	1.73
	1.54
	1.26
	1.19
	1.21
	1.65
	0.95
	1.18
	0.95

	Ce2O3
	23.26
	26.01
	23.66
	26.92
	22.47
	20.22
	18.68
	26.19
	18.85
	28.70
	17.56
	10.33
	12.37
	11.65
	7.62
	8.98
	9.85
	11.69
	9.75

	Pr2O3
	3.94
	5.44
	3.23
	3.29
	2.60
	3.22
	3.22
	3.04
	2.69
	3.61
	5.31
	2.13
	3.22
	2.40
	1.88
	1.91
	2.52
	2.81
	2.46

	Nd2O3
	19.19
	19.12
	12.83
	13.66
	11.57
	15.66
	15.11
	13.92
	12.81
	14.88
	34.12
	14.17
	18.52
	16.01
	13.25
	13.64
	16.40
	17.95
	16.92

	Sm2O3
	11.07
	10.68
	3.66
	7.47
	3.56
	10.44
	10.64
	4.97
	7.68
	8.84
	6.90
	30.35
	26.87
	30.21
	33.22
	31.08
	30.09
	28.04
	29.50

	Eu2O3
	0.85
	1.00
	0.65
	0.73
	0.62
	0.77
	0.79
	0.76
	0.64
	0.83
	1.38
	0.67
	0.70
	0.59
	0.38
	0.44
	0.66
	0.63
	0.54

	Gd2O3
	4.58
	3.96
	3.81
	4.40
	4.38
	5.61
	5.57
	4.85
	4.03
	5.11
	2.18
	8.93
	5.83
	8.43
	11.06
	10.25
	7.84
	6.63
	7.69

	Dy2O3
	0.10
	0.24
	0.59
	0.26
	1.20
	0.42
	0.57
	0.65
	0.22
	0.35
	0.14
	0.14
	0.35
	0.12
	0.37
	0.30
	0.29
	0.29
	0.15

	Er2O3
	0.85
	0.00
	0.65
	0.73
	0.62
	0.77
	0.79
	0.76
	0.64
	0.83
	0.19
	0.67
	0.70
	0.59
	0.38
	0.44
	0.66
	0.63
	0.54

	Yb2O3
	0.00
	0.14
	0.10
	0.08
	0.11
	0.15
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.12
	0.12
	0.11
	0.16
	0.07
	0.06
	0.15
	0.15

	CaO
	0.11
	0.14
	2.02
	0.81
	1.52
	0.69
	0.76
	0.72
	2.43
	0.15
	0.00
	0.21
	0.22
	0.21
	0.27
	0.21
	0.29
	0.15
	0.26

	PbO
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.18
	0.00
	0.18
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	100.65
	101.84
	100.09
	99.73
	99.84
	100.62
	100.46
	101.48
	100.84
	101.63
	99.37
	100.10
	101.83
	102.72
	100.23
	99.06
	100.62
	101.32
	100.06

	apfu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P5+
	0.980
	0.994
	0.974
	0.997
	0.971
	0.941
	0.919
	0.976
	0.958
	0.987
	0.999
	0.993
	0.991
	0.985
	0.996
	1.003
	0.992
	0.990
	0.987

	Si4+
	0.022
	0.006
	0.026
	0.007
	0.031
	0.060
	0.082
	0.020
	0.044
	0.018
	0.005
	0.009
	0.013
	0.010
	0.007
	0.004
	0.011
	0.013
	0.014

	Th4+
	0.023
	0.000
	0.092
	0.025
	0.080
	0.080
	0.099
	0.046
	0.135
	0.000
	0.000
	0.015
	0.016
	0.014
	0.010
	0.008
	0.014
	0.013
	0.018

	U4+
	0.000
	0.000
	0.013
	0.011
	0.015
	0.006
	0.008
	0.004
	0.009
	0.001
	0.001
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Y3+
	0.005
	0.000
	0.029
	0.012
	0.062
	0.011
	0.011
	0.042
	0.010
	0.004
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	La3+
	0.062
	0.070
	0.088
	0.100
	0.111
	0.055
	0.050
	0.114
	0.068
	0.110
	0.026
	0.023
	0.018
	0.017
	0.018
	0.025
	0.014
	0.017
	0.014

	Ce3+
	0.338
	0.372
	0.342
	0.390
	0.324
	0.298
	0.278
	0.375
	0.274
	0.409
	0.257
	0.153
	0.179
	0.169
	0.113
	0.134
	0.145
	0.170
	0.144

	Pr3+
	0.057
	0.077
	0.047
	0.048
	0.037
	0.047
	0.048
	0.043
	0.039
	0.051
	0.077
	0.031
	0.046
	0.035
	0.028
	0.028
	0.037
	0.041
	0.036

	Nd3+
	0.272
	0.266
	0.181
	0.193
	0.163
	0.225
	0.219
	0.194
	0.181
	0.207
	0.486
	0.204
	0.261
	0.226
	0.191
	0.198
	0.235
	0.255
	0.244

	Sm3+
	0.152
	0.144
	0.050
	0.102
	0.048
	0.145
	0.149
	0.067
	0.105
	0.119
	0.095
	0.422
	0.366
	0.412
	0.462
	0.435
	0.415
	0.385
	0.411

	Eu3+
	0.012
	0.013
	0.009
	0.010
	0.008
	0.011
	0.011
	0.010
	0.009
	0.011
	0.019
	0.009
	0.009
	0.008
	0.005
	0.006
	0.009
	0.009
	0.007

	Gd3+
	0.060
	0.051
	0.050
	0.058
	0.057
	0.075
	0.075
	0.063
	0.053
	0.066
	0.029
	0.120
	0.076
	0.111
	0.148
	0.138
	0.104
	0.087
	0.103

	Dy3+
	0.001
	0.003
	0.008
	0.003
	0.015
	0.005
	0.008
	0.008
	0.003
	0.004
	0.002
	0.002
	0.004
	0.002
	0.005
	0.004
	0.004
	0.004
	0.002

	Er3+
	0.011
	0.000
	0.008
	0.009
	0.008
	0.010
	0.010
	0.009
	0.008
	0.010
	0.002
	0.008
	0.009
	0.007
	0.005
	0.006
	0.008
	0.008
	0.007

	Yb3+
	0.000
	0.002
	0.001
	0.001
	0.001
	0.002
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.001
	0.001
	0.001
	0.002
	0.001
	0.001
	0.002
	0.002

	Ca2+
	0.005
	0.006
	0.086
	0.035
	0.064
	0.030
	0.033
	0.030
	0.103
	0.006
	0.000
	0.009
	0.009
	0.009
	0.012
	0.009
	0.012
	0.006
	0.011

	Pb2+
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.002
	0.000
	0.002
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Σan.
	1.002
	1.000
	0.999
	1.003
	1.003
	1.001
	1.001
	0.996
	1.003
	1.005
	1.004
	1.002
	1.003
	0.995
	1.003
	1.007
	1.004
	1.003
	1.002

	Σcat.
	0.998
	1.004
	1.003
	0.996
	0.996
	0.999
	1.002
	1.007
	0.998
	0.999
	0.994
	0.998
	0.997
	1.010
	0.998
	0.990
	0.997
	0.997
	1.000

	
	Monazite-(Ce)
	Mnz-Nd
	Monazite-(Sm)

	Data for monazite-(Ce) are shaded in blue, monazite-(Nd) in yellow, and monazite-(Sm) in green colour.


