Tabla suplementaria 2: Análisis modal de la petrografía cerámica
	Id
	Sitio 
	Tipo
	Cluster
	Poros
	Matriz
	Antipl
	Qz
	Fk
	Plag
	Micro
	Anf
	Px
	Bio
	Musc
	Op
	Ep
	Tu
	RV
	RG
	RM
	RS
	RA
	TM

	 5-12
	AC5
	Castaño pulido
	1
	8,01
	30,39
	61,60
	29,83
	6,91
	6,63
	0,55
	0,28
	0,28
	3,04
	9,12
	0,55
	-
	-
	2,76
	1,38
	0,28
	-
	-
	-

	 5-22
	AC5
	Ordinario
	1
	14,33
	21,49
	64,18
	24,36
	6,30
	7,45
	0,29
	-
	-
	2,58
	10,60
	0,29
	-
	-
	3,15
	1,72
	7,16
	0,29
	-
	-

	 6-9
	AC6
	Ordinario
	1
	10,91
	29,70
	59,39
	18,02
	7,87
	4,06
	2,03
	-
	-
	0,25
	20,05
	-
	-
	0,76
	0,25
	2,03
	4,06
	-
	-
	-

	 1-11
	AC1
	Inca-Yavi
	2
	7,95
	61,59
	30,46
	6,40
	2,21
	0,66
	0,22
	0,22
	-
	2,21
	0,88
	-
	-
	-
	0,44
	-
	0,44
	-
	-
	16,78

	 1-30
	AC1
	Rojo pintado
	2
	3,14
	71,26
	25,60
	5,07
	1,21
	-
	0,97
	-
	-
	0,24
	-
	-
	-
	-
	0,72
	-
	0,72
	1,69
	-
	14,98

	 1-48
	AC1
	Yavi
	2
	5,96
	66,80
	27,24
	4,77
	3,18
	0,80
	-
	0,20
	-
	0,20
	0,60
	-
	-
	-
	0,40
	1,19
	1,99
	-
	-
	13,92

	 5-10
	AC5
	Inca 
	2
	5,69
	67,43
	26,88
	5,47
	4,56
	0,68
	0,46
	0,23
	-
	0,46
	0,23
	-
	-
	-
	1,37
	0,46
	0,45
	-
	-
	12,52

	 5-11
	AC5
	Ante
	2
	11,74
	68,46
	19,80
	8,07
	2,69
	0,49
	-
	0,24
	-
	0,24
	0,49
	-
	-
	-
	-
	-
	0,49
	1,22
	-
	5,87

	 5-9
	AC5
	Pintado N/R
	2
	11,56
	71,46
	16,98
	7,55
	4,72
	0,71
	-
	-
	-
	0,24
	0,47
	-
	-
	-
	-
	0,47
	1,18
	1,65
	-
	-

	 5-5
	AC5
	Pintado N/R
	2
	7,03
	72,43
	20,54
	7,57
	4,05
	1,35
	-
	0,27
	0,54
	3,78
	0,54
	0,27
	-
	0,27
	0,27
	-
	0,27
	0,54
	-
	0,81

	 1-66
	AC1
	Ordinario 
	2
	5,36
	75,54
	19,10
	6,87
	2,58
	0,64
	-
	-
	-
	0,86
	1,50
	-
	-
	-
	-
	0,43
	1,07
	0,43
	-
	4,72

	 6-3
	AC6
	Inca 
	2
	3,19
	73,85
	22,95
	5,59
	1,20
	2,59
	-
	-
	-
	4,59
	4,19
	-
	-
	-
	1,00
	2,00
	0,20
	-
	-
	1,60

	 5-7
	AC5
	Morado pulido
	3
	5,36
	43,37
	51,28
	7,40
	15,82
	5,36
	-
	0,77
	-
	0,26
	-
	1,79
	4,59
	0,26
	6,38
	5,10
	1,28
	0,51
	1,79
	-

	 1-70
	AC1
	Negro pintado 
	3
	13,51
	52,99
	33,51
	7,79
	8,57
	4,16
	-
	0,26
	-
	-
	-
	3,12
	-
	-
	8,31
	1,30
	-
	-
	-
	-


Nota: los valores están expresados en %. Id (identificación del fragmento), N/R (negro sobre rojo), Antipl (antiplástico), Qz (cuarzo), Fk (feldespato potásico), Plag (plagioclasas), Micro (microclino), Anf (anfíboles), Px (piroxenos), Bio (biotita), Musc (muscovita), Op (opaco), Ep (epidoto), Tu (turmalina), RV (roca volcánica), RG (roca granítica), RM (roca metamórfica), RS (roca sedimentaria), RA (roca alterada), TM (tiesto molido).
